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INDUSTRIALISERING AF MODIFICERET TRA

Et projekt med deltagelse af Hjem A/S, DFI-Geisler, Junckers Industrier, Froms-
seier Plantage, Vinderup Treeindustri, Rold Skov Savvaerk og Damkjeer Traeindustri
stottet af Miljgministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Byggeri, Traeets Ar-
bejdsgiverforening og Treefonden. Denne brochure rummer en kort oversigt over de
forseg og afprgvninger, der er indeholdt i projektet. Der henvises til hovedrapporten (se

bagside) for resultater og uddybende kommentarer.




HVAD ER MODIFICERET TR£ ?

Modificering af tree involverer en kemisk, biologisk eller fysisk pavirkning af treematerialet, som re-
sulterer i en onsket forbedring af treeets egenskaber i brugsfasen.

Det modificerede tree skal vaere ugiftigt i brugsfasen, og der ma ikke ske udvaskning af giftige stof-
fer fra traeet, nar det er i brugsfasen, bortskaffes som affald eller genbruges.
Hvis modificeringen skal give aget beskyttelse mod biologisk nedbrydning, ma dette ikke veere ved

brug af biocider.
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Southern KehonySYP Skovfyr Celloc Radiata Accoya
Yellow Pine {Skovfyr) pine {Radiata
{SYP) pine)

Brinell hardhed (HB)
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Skema udfyldt af: _Erlk Xristesmgen
(virksomhedens navn, k kiperson og telef )
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(treeart og modificeringsmetode)
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Generelt indtryk af traeets kvalitet
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OVRIGE AKTIVITETER

° Litteraturstudium
° Delamineringstest

Indeklimaaspekter

Udendears, kontinuert fugtmaling

Overfladebesmudsning




